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FOBB JELLEMZOK - MAIN CHARACTERISTICS - HAUPTEIGENSCHAFTEN

Vastagsag
Thickness
Dicke

Szdraz dorzsolés
Dry rub fasteness
Test zu trockener Reibung

Nedves dérzsolés
Wet rub fasteness
Test zu feuchter Reibung

Fényallosag
Light fasteness
Lichtechtheit

Fellileti tapadas
Adhesion of finishing
Test zur Haftung

Szakitészilardsag
Tear resistance
Zugfestigkeit

Rugalmassag
Flex resistance
Biegungsfestigkeit

Az egyes gyartasi tételek kdzott enyhe szindrnyalati eltérések eléfordulhatnak

Leichte Farbunterschiede zwischen Herstellungspartien sind als normal zu betrachten

|

Slight colour differences between lots are within normal tolerance

0.9-1.1 mm

500 ciklus >=4
(UNIEN ISO 11640)

250 ciklus >=4
(UNI EN ISO 11640)

>=4
(UNI EN ISO 105-B02)

> 2N/10mm
(UNIEN ISO 11644)

> 20N
(UNI EN ISC 3377-1)

20000 ciklus
(UNI EN 1SO 5402)




